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• Characterization of Electrochemically prepared Ni/Al2O3/Al Coated Catalyst, 
Tahghigh Bulletin of the NIOC, Research Institute of Petroleum Industry,Vol.2(6), 
1992  ,٤۸-٦۲  

• Investigation of Mechano-Chemical Effects and Kinetics of Amorphisation of 
Sanitary Ware Formulation during Dry Milling ,British Ceramic Transactions, Vol.97 
(5), 1998, 227-231 .Slip Casting of Zircon, Industrial Ceramics, Vol.18 (2), 1998  ,۸۷-
۹۰ . Characterization and Properties of Amorphous Silica Powder Prepared by the 

Vycor method, Industrial Ceramics, Vol.18 (3), 1998  ,۱٥٥-۱٥۸  

• Effect of Nucleating Agents on the Crystallization Behavior and Microstructure of 
SiO2-MgO-CaO (Na2O (Glass-Ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 
Vol.20, 2000  ,۷۷٥-۷۸۲  

• The Effect of Compositional changes on the Crystallization Behavior and Mechanical 
Properties of Diopside-Wollastonite Glass-Ceramics in the SiO2-CaO-MgO (Na2O) 
System, Journal of the European Ceramic Society, Vol.20, 2000, 765-773 . 

• Investigation of Bulk Crystallization in MgO-CaO-SiO2-Na2O-CaF2-MoO3 Glasses, 
Journal of Materials   & Energy, Vol.1  )۱( ,۱۹۹۹ ,۱۷-۲٤. Mechanical Properties and 
Bioactive  

• Characteristics of Wollastonite-Diopside Glass-Ceramics in the Presence of WO3+ 
Fe2O3 Nucleants, American Ceramic Society Bulletin, Vol.81(3), 2002, 21-26 .
Abnormal  

• Shrinkage Behavior of an Iron-Calcarious Clay ,Industrial Ceramics, Vol.21 (3), 
2001, 159-162 .Study of Bulk Crystallization in MgO-CaO-SiO2-Na2O Glasses in the 
Presence of CaF2 and MoO3 Nucleants, Journal of the Materials Science, Vol.38(7), 
2003  ,۱۳٦۷-۱٥۸۸.  

• Painting and Decoration of Pottery, Daily News Paper HAMSHAHRI, (2694)19-20 .
Effect of Fe2O3 Addition on the Sinterability and Machinability glass-ceramic in the 
system MgO-CaO-SiO2-P2O5 , Journal of the European Ceramic Society, 
Vol.24(13), 2004  ,۳٥۲۹-۳٥۳۳.  

•  .The Effect of B2O3, P2O5 on the Sintering and Machinability of Fluormica Glass-
Ceramic, Journal of the European Ceramic Society, Vol.25(6), 2005  ,۸۹۹-۹۰۲.  

• The influence of TiO2, Cr2O3 and ZrO2 on the Sintering and Machinability of 
Flurphologopite Glass-Ceramic, British Ceramic Transactions, Vol.103(5), 2004 ,

۲۳٥-۲۳۷.  

• Effect of CaF2 and Cr2O3 on the Crystallization and Mechanical Properties of 
Glasses in SiO2-CaO-Fe2O3-(Al2O3) System, Glass Technology, Vol. 46(5), 2005 ,

۳٤۷-۳٥۰.  



• Sintering Behavior of SiO2-CaO-MgO(Na2O) Glass - Ceramics System, Ceramics 
International, Vol. 33, 2007  ,۷٦۷-۷۷۱.  

• Floor Tile Glass-Ceramic Glaze for Improvement of Glaze Surface Properties, Journal 
of the European Ceramic Society, Vol. 26(16 ( ,۲۰۰٦ ,۳۸۰۹-۳۸۱۲.  

• Synthesis of Glass-Ceramic Glazes in the ZnO-Al2O3-SiO2-ZrO2 System, Journal of 
the European Ceramic Society, Vol. 27(5 ( ,۲۰۰۷ ,۲۳۱۱-۲۳۱٥.  

• Synthesis of Glass-Ceramic Glazes in the ZnO-Al2O3-SiO2-ZrO2 System, Journal of 
the European Ceramic Society, Vol. 27(5 ( ,۲۰۰۷ ,۲۳۱۱-۲۳۱٥.  

• Sintering Behaviouer and Mechanical Properties of the Mica-Diopside Machinable 
Glass-ceramics, P. Alizadeh, B. Eftekhari, T .Javadi, Journal of the European Ceramic 
Society, Vol. 28(8), 2008  ,۱٥٦۹-۱٥۷۳  

• Crystallization and Electrical Properties of  )] Pb1-xSrx)TiO3][(2SiO2,B2O3)][K2O] 
Glass-Ceramics, P. Alizadeh, A. Bahrami, Z .Namati, M. Bolandi, Journal of 
Materials Proceesing Technology, Vol. 206(1-3 ( ,۲۰۰۸ ,۱۲٦-۱۳۱  

• Optimazation of the synthesis of a Nano–Sized Mica–Hematit perlescent pigment, M. 
Tohidifar, E. Tahari, P. Alizadeh, Journal of Materials Chemistry and Physics, Vol. 
109(1), 2008  ,۱۳۷-۱٤۲  

• Processing and Properties of a Mica-Apatite Glass-Ceramic Reinforced with Y-PSZ 
Particles, M. Montazarian, P. Alizadeh, B .Eftekhari, Journal of the European 
Ceramic Society, Vol. 28(14), 2008  ,۲٦۹۳-۲٦۹۹  

• Synthesise of ZnO Nano Powder by a Gel Combustion Method, N. Reyahi, R. Saraf, 
P. Alizadeh, A. Mehdi-Khani, Vol. 9(3 ( ,۲۰۰۸  

• Pressurless Sintering and Mechanical Properties of Mica Glass-Ceramic Y-PSZ 
Composite, M. Montazarian, P. Alizadeh, B .Eftekhari, Journal of The European 
Ceramic Society, Vol. 28(14), 2008  ,۲٦۸۷-۲٦۹۲  

• Synthesis and Characterization of Diopside Glass-Ceramic Matrix Composite 
Reinforced with Aluminum Titanate, M. Yousefi, P .Alizadeh, B. Eftekhari, F. 
Molaee, N. Ghaforian, M. Montazarian, Journal of Ceramics International, Vol. 35(4), 
2009  ,۱٤٤۷-۱٤٥۲  

• Synthesis of white Pearlescent Pigments using the Surface Response Method of 
Statistical Analysis, N. Bayat, S. Baghshahi, P .Alizadeh, Journal of Ceramics 
International, Vol. 34(8), 2008  ,۲۰۲۹-۲۰۳٥  

• ۲Composite Wasteform based on SiO2-PbO-CaO-ZrO2-TiO2-(B2O3-K2O) Parent 
Glass with Zircon as the Second Component, M. Malak, M. Khani, P. Alizadeh, H. 
Kazamian, Journal of Ceramics International, Vol. 35(4), 2009  ,۱٦۸۹-۱٦۹۲  



• Pressureless sintering and mechanical properties of SiO2-Al2O3-MgO-K2O-TiO2-F- 
(CaO-Na2O) machinable glass-ceramics, B. Ashouri Rad, P. Alizadeh, Journal of 
Ceramics International ,Accepted 

• Preparation of Machinable Bioactive Mica-Diopside-Fluoroapatite Glass-Ceramics, 
P.Alizadeh, B. Eftekhari Yekta, T .Javadi, Advances in Applied Ceramics ,Accepted 

 

علمي -9  فهرست مقالات ارائه شده در مجامع 

دومين كنگره  -اثر مواد كربناتي بر روي بدنه هاي كاشي ديواري -پروين عليزاده ، بيژن افتخاري يكتا. 1
  1372انجمن سراميك ايران،دانشگاه علم وصنعت ايران،

  1373بيو شيشه ها، اولين گردهمايي مهندسين مواد كشور، سازمان انرژي اتمي ايران،  –پروين عليزاده . 2

شيميايي آسيا بر فرمولاسيون بدنهاي چيني -بررسي خواص مكانيكي -پروين عليزاده ، بيژن افتخاري يكتا. 3
  1375بهداشتي، سومين كنگره انجمن سراميك ايران، شركت نسوز آذر، 

اثر عوامل جوانه زا بر فرآيند كريستاليزاسيون و ريزساختار شيشه  -اهآك مارقوسيانپروين عليزاده، و. 4
  1380مشهد /، چهارمين كنگره انجمن سراميك ايران SiO2-CaO-MgOسراميكهاي سيستم 

سنتز رنگدانه قرمز كادميوم سولفو سلنيد بر پايه زيركن،  –پروين عليزاده، عليرضا آقايي، ماندانا شيخاني . 5
 1381مين كنگره رنگدانه هاي سراميكي، دانشگاه علم و صنعت ايران،دو

سنتز رنگدانه طلايي لوستري، پنجمين كنگره انجمن  –پروين عليزاده، نرگس غفوريان و فريدون معطر . 6
  1383سراميك ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 

انه مرواريدي به روش تيتراسيون، پنجمين كنگره سنتز رنگد –پروين عليزاده، نوشين بيات و رويا بابازاده . 7
 1383انجمن سراميك ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران، 

ساخت لعاب شيشه سراميك به منظور بهبودسختي سطح  –پروين عليزاده، ليلا رضازاده و بيژن افتخاري . 8
  1383ران، لعاب كاشي كف، پنجمين كنگره انجمن سراميك ايران، دانشگاه علم و صنعت اي

-بررسي رفتار سينترينگ و خواص مكانيكي شيشه –ژن افتخاري يكتا   پروين عليزاده، طناز جوادي، بي. 9
دايوپسايد، ششمين كنگره انجمن سراميك ايران، پژوهشگاه مواد و -سراميكهاي ماشين كاري شونده ميكا

 1386انرژي، 

بررسي عوامل موثر بر سنتز رنگدانه  –ري نساج احسان طاه پروين عليزاده، محمد رضا توحيدي فرد،. 10
 1386ميكا، ششمين كنگره انجمن سراميك ايران، پژوهشگاه مواد و انرژي، -هاي لوستري هماتيت



بررسي خواص مكانيكي شيشه سراميكهاي بيواكتيو  –پروين عليزاده، بيژن افتخاري يكتا، طناز جوادي . 11
 1386فرانسه  -مين كنفرانس بين المللي شيشه، استراسبورگ دياپسايد، بيست و يك –آپاتيت  –ميكا 

)2007 (- 

بر شيشه  ZrSiO4بررسي تاثير  –پروين عليزاده، مهرداد مالك، حسين كاضميان، محمد رضا خاني . 12
، يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين  CaO-ZrO2-TiO2-SiO2-PbO-K2Oسراميك سيستم 

 1386ه اصفهان متالوژي ايران، فولاد مبارك

پروين عليزاده، محمد يوسفي، فروغ مولايي، تاثير عوامل جوانه زاي مختلف بر رفتار همجوشي سيستم . 13
ششمين همايش سراسري علوم پايه، باشگاه پژوهشگران ، ) SiO2-CaO-MgO(Na2Oشيشه سراميك 

 1386جوان 

تعيين پارامتر هاي بهينه در فرآييند پروين عليزاده، محمد رضا توحيدي فر، احسان طاهري نساج، . 14
پولك هاي ميكا توسط نانو ذرات اكسيد آهن با استفاده از روش آماري، سومين همايش سراسري دانشجويي 

 1386فناوري نانو، شيراز 

پروين عليزاده، نسترن رياحي، رسول صراف، علي محمد هاديان، علي مهدي خواني، مقايسه روش هاي . 15
اكسيد روي از طريق رسوب دهي و احتراق ژل، دومين كنفرانس بين الملي نانو ساختارها،  تهيه نانو پودر

  2008كيش 

 –تهيه و خواص مكانيكي شيشه سراميكهاي ماشينكاري شونده ميكا  -پروين عليزاده، بابك عاشوري. 16
 )2008( 1387ايتاليا  –دايوپسايد، دومين كنفرانس بين المللي سراميك، ورونا 

سينترينگ جريان ناروان كامپوزيت شيشه سراميك  –پروين عليزاده، مازيار منتظريان، بيژن افتخاري . 17
 )2008( 1387ايتاليا  –ميكا، دومين كنفرانس بين المللي سراميك، ورونا 

زينترينك ناروان و خواص مكانيكي شيشه سراميك  -پروين عليزاده، مازيار منتظريان، بيژن افتخاري. 18
 1387ايتاليا  –آپاتيت تقويت شده با ذرات زيركنيا، دومين كنفرانس بينالمللي سراميك، ورونا  –ميكا 

)2008( 

 

 

 



 طرحهاي تحقيقاتي اجرا شد -10

 بررسي فعاليت كاتاليستي فيلمهاي آندي آلومينيم در واكنشهاي ايزومريزاسيون واتري شدن) 1

 سي آمورف استفاده از روش وايكور جهت ساخت بوته هاي سيلي) 2

 )توليد گوي شيشه اي(تهيه پودر شيشه شب نما ) 3

 سلنيد بر پايه زيركن-سنتز رنگدانه قرمز كادميم سولفو) 4

 ولاستونيت-بررسي رفتار زينترينگ و تبلور در شيشه سراميكهاي آپاتيت) 5

 سنتز رنگهاي لوستري دماي پايين) 6

 سنتز رنگدانه لوستري طلايي بر پايه ميكا) 7

 تز رنگدانه آبي اولترامارينسن) 8

 بررسي عوامل موثر بر رسوب دهي ذرات ميكا جهت سنتز رنگدانه هاي لوستري) 9

 سنتز لعابهاي شيشه سراميك) 10

 بررسي و مقايسه اثر مواد كربناتي بر خواص بدنه هاي كاشي ديواري) 11

 شيميايي آسياب بر بدنه هاي چيني بهداشتي-بررسي اثرات مكانيكي) 12

 آهن دار-بررسي پديده انقباض پخت غيرعادي خاكهاي رسي) 13

 تدوين، ترجمه و بازنگري استانداردهاي مورد نياز كارفرما) 14

 بررسي اثر تركيب و عمليات حرارتي بر خواص مكانيكي و بيواكتيويته شيشه سراميك هاي سيستم) 15

MgO-SiO-CaO2 

 PbO-SrO-TiO2-SiO2-B2O3مطالعه و ساخت شيشه ســـراميكهاي دي الكـــتريك در سيستم ) 16

تيتانات /SiO2-MgO-CaOبررسي رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه سراميك ) 17
 آلومينيم



شجويان تحت راهنمايي  نامه عناوين پايان -11 سامي دان شاوره / ها و ا  م

 1381ابوالفضل گروئي  –ولاستونيت -نترينگ و تبلور در شيشه سراميكهاي آپاتيتبررسي رفتار زي. 1

 1380مريم حسيني  --باز / بررسي سنتز هيدروكسي آپاتيت به روش اسيد . 2

 1382پرستو غفوريان  –سنتز رنگدانه لوستري طلايي بر پايه ميكا . 3

 1382فروغ مولايي  –سنتز رنگدانه آبي اولترامارين . 4

 1383نوشين بيات  –بررسي عوامل موثر بر رسوب دهي ذرات ميكا جهت سنتز رنگدانه هاي لوستري . 5

 1383ليلا رضازاده  –سنتز لعابهاي شيشه سراميك . 6

- PbO-SrO-TiO2-SiO2-B2O3مطالعه و ساخت شيشه ســـراميكهاي دي الكـــتريك در سيستم . 7
 1383امير بهرامي 

 1384طناز جوادي  -دايوپسايد  -ريز ساختار شيشه سراميك هاي ميكابررسي خواص مكانيكي و . 8

بررسي عوامل موثر در سنتز كامپوزيت شيشه سراميك زيركونوليت به همراه جزء دوم جهت تثبيت . 9
 1386مهرداد مالك  –اكتينيدها 

 1385ر محمد رضا توحيدي ف –ميكا  -بررسي عوامل موثر بر سنتز رنگدانه لوستري اكسيد آهن. 10

-SiO2-CaO-MgO-Al2O3سراميك -سنتز و بررسي رفتار زينترينگ و خواص كامپوزيت شيشه. 11
P2O5-F 1386مازيار منتظريان  -تقويت شده با جزء دوم 

بابك عاشوري  –ولاستونيت  -سراميك هاي ميكا -بررسي رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي شيشه. 12
1386 

مريم  –كي كامپوزيت شيشه سراميك ولاستونيتي به همراه جزء دوم سنتز و بررسي خواص الكتري. 13
  1387محمدي 

محمد تقي  –سنتز و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت شيشه سراميك تقويت شده با پودر نانو نقره . 14
 دهقان

 داوود آبادكار –بررسي و ساخت شيشه سراميكهاي متخلخل ولاستونيتي . 15



 اصغرنياشيرين  – بررسي وسنتز نانو الياف شيشه بيواكتيو .16

محمود  -EPD سراميك برروي پايه هاي كربني به روش-شيشه SICنانوتهيه وبررسي پوشش دولايه  .17
 شهرياري

 -آنسراميك نانو كريستال ميكاي ليتيمي به روش ذوب و بررسي خواص مكانيكي  -تهيه شيشه  .18
 وجيهه خاني سانيچ

ذخيره  سنتز ميكروكره هاي نانو متخلخل شيشه اي توسط پودرهاي بدست آمده به روش سل ژل جهت .19
 سارا غلامي -سازي هيدروژن

جهت  zno2/sio2-al2o3-sro-y2o3-cao-b2o3 تمتهيه كامپوزيت شيشه سراميك سيس. 20
 محمد مهدي كبريايي -پيل سوختي ستفاده درا

 الهام صمدبين -Na2O-CaO-SiO2 بررسي خواص نشري نانو شيشه سراميك شفاف .21

 به روش SiO2-CaO-P2O5 سنتز نانو الياف شيشه ي زيست فعال رسانش دارو در سيستم. 22
 ندا غائبي پناه -الكتروريسي وبررسي خواص بايو اكتيويته ي آن

سيده سارا موسوي  -توليد ميكروكره شيشه اي نانو متخلخل به روش ذوب جهت ذخيره سازي هيدروژن. 23
 نياركي

 – ساخت داربست شيشه سراميك ولاستونيت با پوشش اكسيد تيتانيم به روش رسوب الكتروفورزي. 24
 كريميكيانا 

 پروا پارسا -سنتز و بررسي خواص مكانيكي قطعات شيشه سراميك فلئور سيليكاتي نانو ساختار. ۲٥

شاوره عناوين رساله ها و  -12 شجويان تحت م سامي دان    راهنمايي/ ا
نسترن رياحي  –سنتز نانو پودر تركيبي اكسيد روي و افزودني ها جهت ساخت نمونه برقگير با ساختار نانو. 1

1385 

محمدرضا  -ژل–سراميك نانوكريستال ميكاي ليتيمي به روش سل-شيشه  بررسي عوامل موثربرسنتز .2
 1390توحيدي فر 

در پيل  بررسي ريز ساختار وخواص مكانيكي اتصال آب بند شيشه سيليكاتي به فولاد ضد زنگ فريتي .2
 1393 سوختي اكسيد جامد



  حجت واقعي -سازي خصوصيات هيدروليكي و توزيع رطوبتي قطعات سفالي هنمون .4
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  1هافرآيند ساخت سراميك. 1

  3هافرآيند ساخت سراميك. 2

 خواص مواد پيشرفته . 3

 پيشرفته شيشهتئوري . 4

 )دكترا(ها ها و شيشه سراميكساختار و خواص شيشه. 5
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شماره ثبت . ساخت لعاب شيشه سراميك به منظور بهبودسختي سطح لعاب كاشي كف: موضوع اختراع. 2
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 31697شماره ثبت اختراع . سنتز رنگدانه صدفي به روش رسوب از طريق حمام شيميايي: موضوع اختراع. 3
  38310079شماره اظهارنامه اختراع  4/3/84تاريخ ثبت 

شماره ثبت اختراع . سنتز رنگدانه اولترامارين آبي به روش كلسيناسيون دومرحله اي: موضوع اختراع. 4
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